Dillwyn et le traitement du zinc argentifère de Bretagne

Durant la deuxième partie du XIXe siècle, la mine de Pont Péan, en Ille et Vilaine, produisait de grandes quantités de minerai du zinc – essentiellement blende, ou sphalérite, qui contenait des quantités significatives d’argent.
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Figure 1

Apres 1855, la plus grande part de la blende était envoyée par vaisseau à Swansea, au sud du Pays de Galle. Mais  jusqu’en avril 1861, ces cargaisons étaient envoyées directement à l’usine Dillwyn. Après cette date, les minérais de zinc étaient embarqués à Swansea par H. Bath & Sons, les acheteurs de minérai. Ils étaient vendus aux enchères et étaient traités par une des nombreuses fonderies aux alentours de Swansea. 

[image: image2.emf]Minérai de zinc expédierait par vaisseau á Swansea de 

Bretagne (nombre de cargaisons).
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Figure 2

En 1853, Lewis Llewelyn Dillwyn et son associé d’affaire, Evan Matthew Richards, avaient établi une fonderie pour le traitement des minérais riches en argent, galène argentifère et argentite, utilisant un procédé de Freiberg en Saxe.  C’était l’usine de traitement d’argent de Landore.  Avant 1861, aux alentours de 1856 --1858, Dillwyn avait commencé à traiter des minérais de zinc. On rapporte qu’il avait fait l’acquisition de la fonderie de zinc d’Evan John à Llansamlet, et qu’il avait remplacé les fonderies vieil anglais par des fonderies silésiennes.
  Mais cette fonderie, située sur la rive gauche, à l’opposé de l’usine d’argent de Dillwyn à Landore, était en ruine en 1840 et probablement peu utilisée.
 Toutefois, on sait qu’en décembre 1858, Dillwyn prit à bail un nouveau site à Llys Newydd, Llansamlet, avec droit de construire usines et décharges de scories. Le bail faisait référence à une usine de cuivre, mais on sait que c’est en fait le site où la fonderie de zinc Llansamlet de Dillwyn fut construite (Figure 4).
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Figure 3
On rapporte que Dillwyn utilisait une méthode secrète pour extraire l’argent. L’opération de traitement du minérai de zinc à Llansamlet fut décrite par Percy en 1861, sur la base d’informations fournies par le directeur.
 On peut lire: «An argentiferous blende is treated at these works, chiefly for the sake of the silver», après quoi on trouve une description du procédé par lequel le minérai était «ground down under edge-wheels to a fine powder, which is passed through a revolving screen containing 225 holes to the square inch» avant d’être calciné  pendant 24 heures. Apres la calcination, l’argent était récupéré par «a special process», et le reste distillé dans les fonderies silésiennes. Malheureusement, Percy nous ne dit pas quel était le «special process».
Le procédé était probablement une forme de lixiviation ; peut-être était-ce le procédé Patera ou similaire, qui utilisait le sulfure de sodium (sodium sulphide). Un précipité de sulfure d’argent était récupéré et fondu. On suppute que la lixiviation était utilisée, puisque le minéral était écrasé très fin avant calcination.
On dit que Dillwyn s’etait enrichi en extrayant l’argent; mais quand il mourut en 1892, ses usines avaient des dettes de presque £100.000. Sa fille célibataire, Amy Dillwyn, prit en charge la fonderie et, grâce à un bon management, paya les dettes et réalisa un bénéfice. À 1902 Dillwyn & Co. étais fait on société anonyme et à 1905 Amy vendit la majorité des actions au géant industriel allemand Metallgesellschaft.
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Figure 4 - Carte Ordnance Survey, 1 :2500, 1re édition, Glamorgan feuille XV:14 (1881)
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Figure 5 - Welsh Assembly Government Photograph, RAF 106GUK 1625 3274 (1946)
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